OEKO-PRIORITY®

VERFORMUNG VON XPS — DAMMSTOFFEN UNTER DAUERLAST

ELASTISCHER UND PLASTISCHER VERFORMUNGSANTEIL FUR XPS 700
UND XPS 500 - UNTER ZUL. GEBRAUCHSLASTSPANNUNG VON 250 kPa
resp. 180 kPa, JE NACH PLANUNGSHORIZONT
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Zeitdauer der Einwirkung (Jahre)

irreversibler Kriechanteil XPS 700 (%) Verformungssumme XPS 700 (%)

irreversibler Kriechanteil XPS 500 (%) Verformungssumme XPS 500 (%)

BILD 1

Grundlagen:
XPS 700 (E — Modul 54 MPa):

Zul. Dauerdruckspannung unter Bemessungslast laut DIBt ~ 350 kPa (<3% in 50 Jahren), yMuiech = 1.3 einlagig

XPS 500 (E — Modul 30 MPa):

Zul. Dauerdruckspannung unter Bemessungslast laut DIBt ~ 250 kPa (<3% in 50 Jahren), yMuiech = 1.3 einlagig



ZULASSIGE BEMESSUNGSSPANNUNG [kPa] FUR 200 mm XPS 700 NACH
EINKALKULIERTER ABSOLUTVERFORMUNG [mm] AM NUTZUNGSENDE,
JE NACH PLANUNGSHORIZONT
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Zeitdauer der Einwirkung (Jahre)
Erlaubte = einkalkulierte (End-) Verformung = 2 mm Erlaubte = einkalkulierte (End-) Verformung = 4 mm
Erlaubte = einkalkulierte (End-) Verformung = 6 mm Erlaubte = einkalkulierte (End-) Verformung = 8 mm
BILD 2

Grundlagen wie zu Bild 1

ZULASSIGE BEMESSUNGSSPANNUNG [kPa] FUR 200 mm XPS 500 - JE
NACH EINKALKULIERTER ABSOLUTVERFORMUNG [mm] AM
NUTZUNGSENDE, JE NACH PLANUNGSHORIZONT
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Zulassige Bemessungsspannung (kPa)
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Zeitdauer der Einwirkung (Jahre)

= Einkalkulierte = erlaubte (End -) Verformung 2 mm =——Einkalkulierte = erlaubte (End -) Verformung 4 mm

Einkalkulierte = erlaubte (End -) Verformung 6 mm Einkalkulierte = erlaubte (End -) Verformung 8 mm

Einkalkulierte = erlaubte (End -) Verformung 10 mm

Bild 3 Grundlagen wie zu Bild 17.08.2023



